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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1119/25 от 16.05.2025 
Основание для проведения испытаний Договор №23/25 от 14.01.2025 (Заявка №805/25 от 

24.04.2025)  

Заказчик ООО « СПЕЦТЕХПРОЕКТ» 
ИНН/ОГРН 7430020322/1147430001597 
Дата поступления пробы (№ регистрации в ИЦ) 30.04.2025 (360/2025) 
Место и дата отбора* Открытый склад готовой продукции фракции 8-16 мм.; 29.04.2025 
Объект строительства* - 
Объект испытаний, маркировка заказчика* 
(Шифр пробы в ИЦ) 

Щебень широкой фракции от 8 до 16 мм включительно, порфирит 
(360.1/25).  

Дата проведения испытаний 12.05.2025-14.05.2025 

Место испытаний 
ИЦ ООО "УралНИИстром", 454047, РОССИЯ,  
Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический,  
г. Челябинск, ул. Сталеваров, д 5, строение 5 

Результаты испытаний Приведены в таблице 1 
 
Таблица 1 
Определяемая характеристика (показа-

тель) 
Ед. 
изм. 

Требования нормативных документов Нормативный доку-
мент на метод ис-
пытания (раздел, 

пункт) 

Фактические 
значения по-

казателя 
нормативная 
(проектная) 
документа-
ция (раздел, 

пункт) 

наименова-
ние показа-

теля 

норматив-
ное значе-

ние показа-
теля 

1 2 3 4 5 6 7 
Массовая доля оксида кремния % - - - ГОСТ 2642.3-2014 

п.5 52,9 

Массовая доля оксида титана % - - - ГОСТ 2642.6-2017 
п.5 0,55 

Массовая доля оксида алюминия % - - - ГОСТ 2642.4-2016 
п.6 14,7 

Массовая доля оксида кальция % - - - ГОСТ 2642.7-2017 
п.5 6,1 

Массовая доля оксида магния % - - - ГОСТ 2642.8-2017 
п.5 5,52 

Массовая доля оксида марганца % - - - ГОСТ 2642.12-2018 
п.5 0,31 

Массовая доля оксида натрия % - - - ГОСТ 2642.11-2018 3,44 
Массовая доля оксида калия % - - - ГОСТ 2642.11-2018 0,67 

Массовая доля оксида фосфора (V) % - - - ГОСТ 2642.10-2018 
п.5 < 0,1 

Относительное изменение массы при 
прокаливании % - - - ГОСТ 2642.2-2014 5,9 
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Определяемая характеристика (показа-
тель) 

Ед. 
изм. 

Требования нормативных документов Нормативный доку-
мент на метод ис-
пытания (раздел, 

пункт) 

Фактические 
значения по-

казателя 
нормативная 
(проектная) 
документа-
ция (раздел, 

пункт) 

наименова-
ние показа-

теля 

норматив-
ное значе-

ние показа-
теля 

1 2 3 4 5 6 7 
Общее содержание серы в пересчёте на 

SO₃ % - - - ГОСТ 8269.1-97 
п.4.7.1 0,14 

Модуль кислотности - - - - ГОСТ 4640-2011 
п.7.2 > 5 

Массовая доля оксида железа (II) % - - - ГОСТ 8269.1-97 
п.4.9 7,22 

Массовая доля оксида железа (III) % - - - ГОСТ 8269.1-97 
п.4.5 1,86 

Примечание:  
1. < - менее нижнего предела обнаружения.   
2. Фактическое значение модуля кислотности составляет 5,8. 

 
Примечание:   
– результаты испытаний относятся только к испытанной(ным) пробе(ам)/образцу(цам); 
– дата выдачи протокола испытаний соответствует дате утверждения протокола/отчета; 
– пробы отобраны и доставлены в ИЦ заказчиком; 
*– информация предоставлена Заказчиком. 

 

 

Исполнители   
Инженер-химик ЛФХИ ИЦ  ООО «УралНИИстром»   А. В. Хижникова 
Лаборант ЛФХИ ИЦ  ООО «УралНИИстром»   И. С. Винокурова 


