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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3597/25 от 20.10.2025

Основание для проведения испытаний Договор №23/25 от 14.01.2025 (Заявка №1678/25 от 19.08.2025)

Заказчик*
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «
СПЕЦТЕХПРОЕКТ» (ООО « СПЕЦТЕХПРОЕКТ»)

Адрес  заказчика
юридический/фактический*

456550, РФ, Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой
д.1 офис 2

ИНН/ОГРН Заказчика* 7430020322/1147430001597

Дата  поступления  проб/образцов  (№
регистрации в ИЦ)

27.08.2025 (912/2025)

Место отбора; дата отбора проб/образцов*
Обособленное  подразделение  "Карьер",  ООО  "Спецтехпроект"
Челябинская область, г. Коркино, 3 км южнее станции Дубровка.
(Тимофеевское месторождение строительного камня); 26.08.2025

Объект испытаний* (шифр пробы/образца
в ИЦ)

Щебень  смеси  фракций  от  5  до  20  мм  Тимофеевского
месторождения строительного камня (порфирит) (912.3/25)

Дата проведения испытаний 12.09.2025-17.10.2025

Результаты испытаний Приведены в таблице(ах) 2, 3

Данный Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЦ ООО «УралНИИстром»
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Протокол испытаний №3597/25  от 20.10.2025

1 Дополнительная информация об объекте испытаний*:
Щебень фракции 5-20 мм по ГОСТ 8267-93. АКТ отбора образцов (проб) № 0448/5-20 мм от 26 августа

2025г.

2 Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту испытаний:
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

3 Документ,  устанавливающий  правила  и  методы  исследований  (испытаний)  и  измерений  (в
таблице(ах) 2, 3 указаны разделы и/или пункты документа):

 ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для
строительных работ. Методы физико-механических испытаний

4 Адрес места осуществления деятельности: 
-  454047,  РОССИЯ,  Челябинская  обл,  г.о.  Челябинский,  вн.  р-н  Металлургический,  г.  Челябинск,  ул.

Сталеваров, д 5, строение 5

5  Применяемые  при  испытаниях  средства  измерения  и  основное  испытательное  оборудование
(приведены в таблице 1):

Таблица 1
Наименование, тип (марка), заводской и

инвентарный №
Сведения о поверке/калибровке/аттестации

Машина для испытаний на сжатие МС-500,
№ 2003, № 17.3-1

Свидетельство о поверке № С-ГА/14-01-2025/402688683 до
13.01.2026

Весы неавтоматического действия AJ-
6200CE, № 181243023, № 18.4-128

Свидетельство о поверке № С-ГА/02-04-2025/424205326 до
01.04.2026

Цилиндр с плунжером (Ø 75 мм) , № 9, №
17.3-31

Протокол периодической аттестации № 23-25 до 04.06.2026

Полочный барабан в комплекте с шарами
КП-123, № 26, № 15.4-148

Протокол периодической аттестации №81-2025/70 до 16.03.2026

Цилиндр с плунжером (Ø 150 мм) , № 10, №
17.3-32

Протокол периодической аттестации № 24-25 до 04.06.2026

Термогигрометр ТГЦ-МГ4.01, № 2192, №
21.4-32

Свидетельство о поверке № С-ГА/01-04-2025/422585944 до
31.03.2026

Весы электронные лабораторные M-
ER326AFU-32.1, № 21В82791, № 22.4-12

Свидетельство о поверке № С-ГА/18-09-2025/469249120 до
17.09.2026

Сушильный шкаф  UT-4603, № 211332, №
23.4-28

Протокол периодической аттестации №53.1-25 до 02.10.2028,
Аттестат №49.1-25 до 29.07.2028, Аттестат №61-23 до 12.12.2026

Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч.
10мм), № 6911, № 24.4-163

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-2024/396836660 до
17.12.2025

Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч.
25мм), № 6905, № 24.4-166

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-2024/396836652 до
17.12.2025

Сито лабораторное РП-300-СЛ-В (яч.
1,25мм), № 6896, № 24.4-169

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-2024/396836639 до
17.12.2025

Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч.
20мм), № 6907, № 24.4-171

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-2024/396836654 до
17.12.2025

Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч.
7,5мм), № 6912, № 24.4-173

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-2024/396836643 до
17.12.2025

Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч. 5мм),
№ 6913, № 24.4-176

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-2024/396836645 до
17.12.2025

Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч.
12,5мм), № 6910, № 24.4-178

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-2024/396836659 до
17.12.2025

Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч.
2,5мм), № 6915, № 24.4-181

Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-2024/396836655 до
17.12.2025
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Протокол испытаний №3597/25  от 20.10.2025

6 Результаты испытаний (приведены в таблице(ах) 2, 3)

Таблица 2 
Объект испытаний

(шифр проб/образцов
в ИЦ)

Определяемая
характеристи

ка
(показатель)

Ед.
изм.

Нормативный
документ на

метод
испытания

(раздел,
пункт)

Размер ячейки сита, мм
25 20 12,5 10 5 2,5

Щебень смеси
фракций от 5 до 20 мм

Тимофеевского
месторождения

строительного камня
(порфирит) (912.3/25)

Частный
остаток на

каждом сите
%

ГОСТ 8269.0-
97 п.4.3

0,00 3,68 44,48 21,30 29,07 1,05

Полный
остаток на

каждом сите
0,00 3,68 48,16 69,46 98,53 99,58

Требования Щебень ГОСТ 8267 фр. от 5 до 20 мм 0-0,5 0-10 30-60 - 90-100 95-100

Таблица 3 

Объект испытаний
(шифр проб/образцов в

ИЦ)

Определяемая характеристика
(показатель)

Ед.
изм.

Требования нормативных документов
Документ,

устанавливающий
правила и методы

исследований
(испытаний) и измерений

(раздел, пункт)

Результаты
исследований
(испытаний) и

измеренийнормативная
(проектная)

документация
(раздел, пункт)

наименование
характеристики

(показателя)

нормативное
значение

характеристики
(показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8
Щебень смеси фракций

от 5 до 20 мм
Тимофеевского
месторождения

строительного камня
(порфирит) (912.3/25)

Дробимость

%

ГОСТ 8267-93
п.4.4.2 табл.4

Марка по
дробимости

(Потеря массы
при испытании)

Для щебня из
изверженных
эффузивных

горных пород
марки по

дробимости
1400: До 9

включ.

ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 4

Истираемость ГОСТ 8267-93
п.4.4.3 табл. 6

Марка по
истираемости

щебня и гравия

Для щебня
марки по

истираемости

ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 8,98
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Объект испытаний
(шифр проб/образцов в

ИЦ)

Определяемая характеристика
(показатель)

Ед.
изм.

Требования нормативных документов Документ,
устанавливающий
правила и методы

исследований
(испытаний) и измерений

(раздел, пункт)

Результаты
исследований
(испытаний) и

измерений

нормативная
(проектная)

документация
(раздел, пункт)

наименование
характеристики

(показателя)

нормативное
значение

характеристики
(показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8
И1: До 25

включ.

Устойчивость структуры щебня (гравия)
против распада

ГОСТ 8267-93
п.4.8.1, табл.11

Устойчивость
структуры

щебня против
распадов, потеря

массы при
распаде

Для щебня
марки по

дробимости
1400: Не более 3

ГОСТ 8269.0-97 п.4.23 0,10

7   Примечание:  
– результаты испытаний относятся только к испытанной(ным) пробе(ам)/образцу(цам);
– пробы отобраны и доставлены в ИЦ заказчиком;
*– информация предоставлена Заказчиком.

Исполнитель  
Инженер-исследователь ЛСМ   ИЦ   ООО УралНИИстром» Е. С. Колодникова

Протокол оформил(-а):Руководитель ЛСМ ИЦ ООО «УралНИИстром» Е. В. Светогорова
Конец протокола испытаний 
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