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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3595/25 от 20.10.2025 

Основание для проведения испытаний Договор №23/25 от 14.01.2025 (Заявка №1678/25 от 19.08.2025) 

Заказчик* Общество с ограниченной ответственностью « 
СПЕЦТЕХПРОЕКТ» (ООО « СПЕЦТЕХПРОЕКТ») 

Адрес заказчика 
юридический/фактический* 

456550, РФ, Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой 
д.1 офис 2 

ИНН/ОГРН Заказчика* 7430020322/1147430001597 

Дата поступления проб/образцов (№ 
регистрации в ИЦ) 27.08.2025 (912/2025) 

Место отбора; дата отбора проб/образцов* 
Обособленное подразделение "Карьер", ООО "Спецтехпроект" 
Челябинская область, г. Коркино, 3 км южнее станции Дубровка. 
(Тимофеевское месторождение строительного камня); 26.08.2025 

Объект испытаний* (шифр пробы/образца 
в ИЦ) 

Песок из отсевов дробления фракционированный 0,16-2,5 мм 
Тимофеевского месторождения строительного камня (порфирит) 
(912.1/25) 

Дата проведения испытаний 10.09.2025-17.10.2025 

Результаты испытаний Приведены в таблице(ах) 2, 3 
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1 Дополнительная информация об объекте испытаний*: 
Фракционированный песок из отсевов дробления по ГОСТ 31424-2010. АКТ отбора образцов (проб) № 

01/0,16-2,5 от 26 августа 2025 
 
2 Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту испытаний: 
ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог 

и аэродромов. Технические условия, ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления 
плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия 

 
3 Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений (в 

таблице(ах) 2, 3 указаны разделы и/или пункты документа): 
 ГОСТ 25584-2023 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации, ГОСТ 

22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности, ГОСТ 8735-88 Песок для 
строительных работ. Методы испытаний 

 
4 Адрес места осуществления деятельности:  
- 454047, РОССИЯ, Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, г. Челябинск, ул. 

Сталеваров, д 5, строение 5 
 
5 Применяемые при испытаниях средства измерения и основное испытательное оборудование 

(приведены в таблице 1): 
 

 
Таблица 1 

Наименование, тип (марка), заводской и инвентарный № Сведения о поверке/калибровке/аттестации 
Термометр  ТН-3, № 69, № 17.2-41 Свидетельство о поверке № С-ГА/01-04-

2022/145562183 до 31.03.2026 
Весы лабораторные ВК-3000.1, № 033058, № 17.4-119 Свидетельство о поверке № С-ГА/02-04-

2025/424205321 до 01.04.2026 
Весы неавтоматического действия AJ-6200CE, № 181243023, № 

18.4-128 
Свидетельство о поверке № С-ГА/02-04-

2025/424205326 до 01.04.2026 
Термогигрометр ИВА-6Н, № 7999, № 18.4-107 Свидетельство о поверке № С-ГА/11-02-

2025/409253609 до 10.02.2026 
Шкаф сушильный лабораторный WSU-100, № 101, № 17.4-5 Протокол периодической аттестации № 526-

2025/50 до 30.07.2028 
Полуавтоматический прибор для стандартного уплотнения 

грунта  ПСУ-ПА, № 264, № 19.4-7 
Протокол периодической аттестации №78-2025/70 

до 16.03.2026 
Линейка измерительная металлическая  (300 мм), № В 7425, № 

19.4-10 
Свидетельство о поверке № С-ДВЧ/17-04-

2025/429384271 до 16.04.2026 
Штангенциркуль цифровой двухсторонний с глубиномером 

ШЦЦ-1-300-0,01, № 62111536, № 19.4-12 
Свидетельство о поверке № С-ВДЧ/06-05-

2025/43092181 до 05.05.2026 
Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных 

грунтов ПКФ, № 99, № 19.4-21 
Протокол периодической аттестации № 10-25 до 

25.05.2026 
Секундомер электронный Интеграл С-01, № 419311, № 20.4-135 Свидетельство о поверке № С-ГА/02-07-

2025/444637759 до 01.07.2026 
Сито лабораторное РП-200-СЛ-К (яч. 0,315мм), № 6840, № 24.4-

141 
Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-

2024/396836679 до 17.12.2025 
Сито лабораторное РП-200-ПКр-Н (яч. 10мм), № 6845, № 24.4-

146 
Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-

2024/396836689 до 17.12.2025 
Сито лабораторное РП-200-ПКр-Н (яч. 5мм), № 6846, № 24.4-

147 
Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-

2024/396836685 до 17.12.2025 
Сито лабораторное РП-200-СЛ-К (яч. 0,63мм), № 6892, № 24.4-

167 
Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-

2024/396836662 до 17.12.2025 
Сито лабораторное РП-300-СЛ-В (яч. 1,25мм), № 6896, № 24.4-

169 
Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-

2024/396836639 до 17.12.2025 
Сито лабораторное РП-200-СЛ-К (яч. 0,16мм), № 6893, № 24.4-

175 
Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-

2024/396836663 до 17.12.2025 
Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч. 2,5мм), № 6915, № 24.4-

181 
Свидетельство о поверке № С-АБУ/18-12-

2024/396836655 до 17.12.2025 
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6 Результаты испытаний (приведены в таблице(ах) 2, 3) 
 

Таблица 2  
Объект испытаний (шифр проб/образцов в ИЦ) Определяемая 

характеристика 
(показатель) 

Ед. 
изм. 

Нормативный 
документ на 

метод 
испытания 

(раздел, пункт) 

Размер ячейки сита, мм 
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 Менее 

0,16 

Песок из отсевов дробления фракционированный 0,16-
2,5 мм Тимофеевского месторождения строительного 

камня (порфирит) (912.1/25) 

Частный остаток на 
каждом сите % ГОСТ 8735-88 

п.3 
15,16 27,52 27,04 15,63 8,54 6,11 

Полный остаток на 
каждом сите 15,16 42,68 69,72 85,35 93,89 100,00 

 
Таблица 3  

Объект испытаний 
(шифр проб/образцов в 

ИЦ) 

Определяемая 
характеристика 

(показатель) 
Ед. 
изм. 

Требования нормативных документов 
Документ, 

устанавливающий 
правила и методы 

исследований 
(испытаний) и 

измерений (раздел, 
пункт) 

Результаты 
исследований 
(испытаний) и 

измерений нормативная 
(проектная) 

документация (раздел, 
пункт) 

наименование 
характеристики 

(показателя) 

нормативное значение 
характеристики (показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Песок из отсевов 
дробления 

фракционированный 
0,16-2,5 мм 

Тимофеевского 
месторождения 

строительного камня 
(порфирит) (912.1/25) 

Коэффициент 
фильтрации грунтов м/сут ГОСТ 25607-2009 

п.3.2.4 
Коэффициент 
фильтрации 

Для дренирующих слоев 
оснований автомобильных дорог 
– не менее 1; для дренирующих 
слоев аэродромов – не менее 7; 

для морозозащитных слоев 
оснований автомобильных дорог 

– не менее 0,2 

ГОСТ 25584-2023 
п.6 10,82 

Оптимальная влажность % 
- 

- - 
ГОСТ 22733-2016 

9,3 
Максимальная плотность 

сухого грунта г/см³ - - 1,82 

Модуль крупности - ГОСТ 31424-2010 
п.4.1.6, табл.1 

Модуль крупности
  

Для песка из отсевов дробления 
группы –повышенной крупности: 

Св. 3,0 до 3,5 
ГОСТ 8735-88 п.3 3,07 
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Частный остаток на 
каждом сите % 

ГОСТ 31424-2010 
п.4.1.6. табл.1 

Полный остаток на сите 
№063 

Для песка из отсевов дробления 
группы – повышенной крупности: 

Св. 65 до 75 
69,72 

ГОСТ 31424-2010 
п.4.1.6. табл.2 

Содержание зерен 
крупностью св. 10 мм 

Для песка из отсевов дробления 
группы – повышенной крупности 

II класса: Не более 5 
0,00 

Содержание зерен 
крупностью св. 5 мм 

Для песка из отсевов дробления 
группы – повышенной крупности 

II класса: Не более 15 
0,00 

Содержание зерен 
крупностью менее 0,16 

мм 

Для песка из отсевов дробления 
группы – повышенной крупности 

II класса: Не более 10 
6,11 

 

 
 
 
 
7  Примечание:   
– результаты испытаний относятся только к испытанной(ным) пробе(ам)/образцу(цам); 
– пробы отобраны и доставлены в ИЦ заказчиком; 
*– информация предоставлена Заказчиком. 

 

 
 
 
 

Исполнитель   
Лаборант ЛФХИ   ИЦ  ООО УралНИИстром» И. С. Винокурова   

 
Протокол оформил(-а): 
Руководитель ЛСМ ИЦ ООО «УралНИИстром» Е. В. Светогорова 
Конец протокола испытаний  


